
Hochwertige Qualität durch individuelle Restaurierungsmaßnahmen

Wir legen großen Wert darauf, die aus unseren Voruntersuchungen am jeweiligen Objekt für 
sinnvoll erachteten Maßnahmen, gründlich mit dem Bauherrn, dem Planer und den 
verantwortlichen Personen der Denkmalpflege vor Beginn unserer Restaurierungsarbeiten zu 
besprechen.

So entstehen individuell auf ihr Objekt abgestimmte tragfähige und auf allseitigen Konsens 
fussende Restaurierungskonzepte.

Auf den nachfolgenden Seiten befindet sich eine Erklärung zu den verschiedenen 
Restaurierungsarbeiten:

Voruntersuchung und Ausbau
Reinigung
Malschichtsicherung
Sprungklebung
Bleinetzkonsolidierung
Retuschen und Ergänzungen
Verwindungssteife Rahmung
Kondensatsammelrinnen
Wiedereinbau der Originale

Die Bereiche:

Dokumentation
Schutzverglasung, Schutzgitter und
Wartungsarbeiten

finden Sie in der gleichen Ebene wie diese Seite.

 

Das restaurationsbedürftige 
Glasmalereifenster des Hl. Aloysius 
der Pfarrkirche St. Luzia in 
Pflaumheim vor der Restaurierung.

Nach der Restaurierung strahlt der Hl. 
Aloysius wieder in neuem Glanz.

Detail aus dem mittelalterlichen 
Jakobusfeld der Stiftskirche Wertheim 

Detail aus dem Fenster NXII 6b aus der 
Basilika St. Jakob in Straubing
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